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Acerca de Nosotros

Lo Allan Block es un proveedor
delantero de sistemas patentados

del muro de contencion para comercial
de gran escala, industrial, autopista

y residencial.

Por mas de veinte anos, Allan Block
ha estado ayudando los profesionales
de paisaje y de la construccion a
construir mejores muros. Con
millones de pies cuadrados de

Allan Block en el suelo, podemos
enviar la calidad y la actuacion usted
necesita. Nuestra gran variedad de
productos le permite ser creativo,
eficiente, y confidente en cada
proyecto. Gracias por usar Allan Block.
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Soluciones Creativas

Usted puede confiar en productos del Allan Block®
de calidad y profesionales talentosos proveerle
soluciones creativas que surten efecto. Todos

los dias, en calles de la ciudad, paisajes del patio

y propiedades comerciales, lo Allan Block da
actuacion probada. Construya sus propias
soluciones creativas, construya con Allan Block.

Asista a un clase de Certificacion AB Contractor
hoy para aprender las técnicas correctas a asegurar
los muros de contencion de calidad primera se
construyen. Visite allanblock.com para la
informacion reciente asi como también un horario
completo de proximo entrenamiento cerca de usted.
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Recursos Conectados
a la Internet

e Informacion del Producto
* Notas Técnicas
* Detalles de la Construccion
* Especificaciones
* Informes de Prueba
* Detalles de CADD
* Guias de Instalacion
* Programa De Computo del Disefio
* Programa De Computo Estimativo
* Bibblioteca de Foto y del Video
* Estudios de Casos/ Resenas de Proyectos
* [diomas Multiples
e Créditos Continuativos de Educaciéon
¢ Informacion de Entrenamiento y los Horarios
* Informacion de Prueba

* ;Y bastante mas!

Disponible en allanblock.com

allanblock.com
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Una Familia Completa de Productos del Muro

Las Colecciones Allan Block le dan una opcidn de estilos para satistechar sus necesidades de emplazamiento y
diseno. Use el sistema bdsico del muro de gravedad para los proyectos mds pequenos. Para proyectos de muros
mds alto usan geomalla para reforzar el muro, o considerar técnicas optativas usando albaiileria, concreto de
agregados finos, anclas de tierra, o anclas de suelo.

Coleccion AB" Piedra Cortada Clasica

La Coleccion AB® ha sido una
favorita de constructores del muro
para anos y ofertas la mezcla
perfecta de funcidn y dé estilo a
con méxima actuacion.
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Las unidades del Allan Block estdn disponibles en una coleccion variada de
tamanos, pesos, inclinaciones y acabados que cumplen tanto con necesidades
estéticas como de funcionalidad. Refiérase a la grdfica mostrada o nuestra allanblock.com
pdgina del internet - allanblock.com para ayudarle a hacer la eleccién corre.

Tabla 1.1

Estilo y Funcion Nombre Desplacimiento Cubrimiento Peso Dimensiones Aproximadas

AB Rocks 6° 11 blg por m? 34 kg 200mm A x 300mm P x 455mm L

®

AB Classic 11 blg por m? 34 kg 200mm A x 300mm P x 455mm L

LECCION AB

AB Lite Stone 22 blq por m? 16 kg 100mm A x 300mm P x 455mm L

co

Las dimensiones, los pesos y las inclinaciones reales pueden cambiar segun el fabricante. Consulte a su distribuidor local
de AB para especificaciones exactas y disponibilidad de colores. Las tapas y los bloques de esquina estdn también
disponibles para cada una de las colecciones.

AB Ashlar Blend™
de la Coleccién AB

Muros Estampados

Las posibilidades del diseno son infinitas. Use los bloques
individualmente o mézclelos conjuntamente para crear
paisajes sensacionales. Los bloques combinan fécilmente
sin ningUun material o herramienta.

allanblock.com




El Sistema del Allan Block - Diseniado para la Simplicidad

Caracteristicas incorporadas de Allan Block hacen muros de contencion faciles para disenar y simple para
construir. Estas caracteristicas simples de ingenieria hacen las Colecciones del Allan Block los productos mds
eficientes y confiables en el mercado.

La construccion Sin Mortero

Tecnologia Sin Mortero Funciona. Construir estructuras
"flexibles" con materiales de pilas seca provee actuacion
superior sobre las técnicas rigidas de la construccion. Aiada
los beneficios inherentes en un sistema sin mortero - la
adaptabilidad del sitio, la instalacidén por obreros generales y
usted fiene lo que llamamos la Ventaja del Allan Block.

La construccidn sin Mortero ha servido para las centurias.
Ingenieria Incorporada

Entrelazo Consfruido de Adentro Entrelazo Construido
Cada Blogue esta firmemente enllavado en el lugar por el labio de Adentro
delantero patentado. No dlfileres, no mortero, no conectores.

Inclinacién Incorporada
El labio delantero levantado automdticamente establece la
inclinacion correcta. Escoja de sistemas de 12°, 6°, 0 3°.

Desagie Incorporado

El disefo con centros hurcos se combina con consfruccion sin
mortero permitirle agua drenar liboremente desde atrds del muro.
El agua incidental se mueve facilmente a través de un desagie
vertfical que se forma por el estrato de roca de grava colocada
detrds del blogue y en los centros del blogue. El método de la
construccién de la pila seca le permite el agua incidental

escapar fluyendo alrededor de los bloques y fuera de la cara ';/,ﬂf

del muro. Este desagUe incorporado ayuda a eliminar presion gE:

de agua. Por favor note que este drea no es ser utilizado como gl;
A .1
7

un elemento primario de la gerencia de agua.

L“‘LI‘\‘

Aproxime inclinaciones

Desagiie Incorporado
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Sistema de Centros Huecos

La sistema de centros huecos del Allan Block provee muchos
beneficios sobre los sistemas solidos.

e DesagUe superior.

¢ El secamiento mds acelerado en ambientes mojados.

* Mejore resistencia para ciclos de deshielo de congelamiento.
e Control mejorado de florescencia.

e El manejo mds fdcil, la instalacién mds acelerada, los costos
de personal abajeros.

* Enfrelazo de "Bloque a Bloque" creado de roca de grava en
los bloques.

e Aminore costos de produccién y de carga.

Tabla 1.2
Fuerza de Compresion 20,67 MPA
Absorcion (Climas del Norte) 120 kg/m?
Absorcion (Climas del Sur) 160 kg/m?
Densidad del Unidad 2002 kg/m3
Resistencia Al Corte 9406 N/m

Referencia ASTM 1372

allanblock.com
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Muros de Gravedad

Un muro de contencion que depende solamente de su propio peso para funcionar es designado un muro de
gravedad. Allan Block combina los principios bdsicos de ingenieria de inclinacion, el apalancamiento y la masa
total de la unidad con mecdnicos simplistas para hacer muros de gravedad altamente estables.

Inclinacién y la Cufia Deslizante COMPARACION DE LA
CURA DESLIZANTE

Un muro de contencidn que confia solamente en su
propio peso a mantenerse firmes es designado un muro
de gravedad. Allan Block combina los principios bdsicos
de ingenieria de inclinacién, el efecto de palancay la
masa total de la unidad con mecdnicos simplistas para
hacer muros de gravedad alfamente estables.

Ver Referencias 1, 7, 17

Mure Vertical Mure Inclinade

Palanca y Masa Total de Unidad

Como la inclinacion del muro de gravedad aumenta, el efecto de palanca
desde hilada a hilada se aumenta. Este apalancamiento anadido le permite
construir muros mads altos antes de que el refuerzo es necesario.

Con el diseno vacio de centro, Allan Block viene al sitio de trabajo pesando

menos de bloque sdlido, pesado. Una vez que los centros son llenos, las

unidades del Allan Block desarrollan la misma masa de la unidad como bloques

solidos. Esta masa se combina con la inclinacién determinar las méximas alturas

del muro de gravedad. Ver Tabla 1
Ver Referencia 1

El sistema Allan Block de 120
puede lograr alturas del muro
hasta 1,7 m sin refuerzo en
buenos terrenos con una cuesta
nivelada arriba.

Table 1.3
Maximas Alturas del Muro - los Muros de Gravedad AB
12° 6° 3°

Alturas del Muro de Gravedad
Use la gréfica del muro de gravedad para

Lyt Condicién por . <
enconfrar la mdxima alfura que puede i n'furo Tpode Angulode  ,ssiones  colecciénAsy  ABVerlical
construirse anfes de que el refuerzo sea deretencion  SVSI° P CION O reraas  AbBwopa  Golcciénas

requerido.

Las alturas del muro de gravedad vistas no
dan cuenta de carga sismica. Consultele
a un ingeniero local para la asistencia si
usted estd en un drea sismico.

Ver Referencia 1, 6

Arena Arcillosa  32° 1,4m 1,1Tm 0,9m

Sobrecarga ..
4.7 kPa [ Yol

E Arena Arcillosa  32° 0,6 m 0,.5m 0.4 m
-

-
adtadal™ ]

-

Cuesta 3:1

=

3
:'rj‘ Arena Arcillosa  32° 1,14 m 0,9 m 0,84 m
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Ejemplos Calculo

Analice un muro de gravedad con las siguientes condiciones del sitio: “h
fipos ;joeosuelo = Arcillas Mixias Capacidad de Soporte (O7g) = 143,640 Pa ALLAN
(4) =30 Densidad del Muro (v,,) = 2,061 kg/m3

Altura del Muro (H)= 1,05 m
Inclinacién = 12°
Profundidad del Muro (d) =0,3m

Densidad del Suelo (yg) = 1,923 kg/m? allanblock.com
Angulo de Friccion Factorado (¢w) = 0,66¢
Cuesta Encima del Muro (i) =0 Sobrecarga = Nada

Resistencia de Deslizamiento

F, = Fuerza Activa Aplicada al Muro = 0,5 (¥s) (Kx) H2 = 2,295 N/m
KA = Coeficiente de Presion Activa

csc (B) SN (B — &) 2
= [(5|N (B+ bw)) 2+ (S'N (¢ + dw) SN (¢i))”2] =02197 -
SIN (B — ) ' Fe
W = Peso Total del Muro =y, (H) (d) = 6,639 N/m i
Fy = Fuerza Vertical del Suelo Aplicada al Muro = F, SIN (dy) = 785 N/m T e
F., = Fuerza Horizontal del Suelo Aplicada al Muro = F, cos (dy) = 2,157 N/m T

F; =Fuerza que Resiste Deslizamiento = (W + Fy) 1aNd = 4,130 N/m
Factor de Seguridad Contra Deslizamiento: SFS =Fg= 4,130 N/m =191 =15 OK

Fo 2,157 N/m
Resistencia de Volcamiento Capacidad de Soporte
Mo = Momento de Volcamiento = Fy (0,33) H =754 N-m/m O, = Presion aplicada en el suelo debajo de la
Mg = Momento de Resistencia a Volcamiento base del bloque
= (W) [d/, + 0,5 (H) tan (90° = B)] + (Fy) [ d + (0.33) (H) Tan (90° — B)] =(W+F)/d= 23847 Pa
= 1,945 N-m/m O = 143,640 Pa
Factor de Seguridad Contra Volcamiento: Factor de Seguridad para Soporte:
SFO = Mg=1945N-m/m =2,6=15 OK FSB =0 = 143,640 Pa =6,16 =20 OK
My 754 N-m/m Oy 23,847 Pa

Vea al Allan Block Engineering Manual para mds informacién.

Analisis de Muros de Gravedad

Antes de disenar cualquier muro de retencion, aseguirse de que tiene una idea exacta de las condiciones del lugar
de trabajo. Todos los muros de retencién tienen que ser disefiados para resistir las presiones que ejercen los suelos y
otras cargas, detrds y por encima de los mismos. El analisis estéindar de los muros de gravedad, toma en
consideracion el deslizamiento, el vuelco y el peso propio. En lugares donde existen cuestas y sobrecargas, un analisis
de estabilidad global también seria necesdrio.

5 Deslizamiento

KX

/\\%/\:\///\\//} Capacidad de Soporte

N

Habilidad del suelo para
sostener el peso de la estructura

Factor de Seguridad = 2,0

Habilidad de la estructura para
sobrepasar la fuerza horizontall
aplicada al muro.

Factor de Seguridad = 1,5

Vuelco /%%\\% Estabilidad Global

v Habilidad de la estructura para
sobrepasar el momento de
vuelco, creado por las fuerzas
rotantes aplicadas al muro.

Factor de Seguridad = 1,5

X Habilidad de la fuerza interna
\ del suelo para sostener el total
, de la masa del suelo. Consulte
/ con un disenador especialista
local, para evaluar las
condiciones que sean
apropeadas.

Ver Referencia 1

Otras Consideraciones: ¢ Cuestas ¢ Sobrecargas ¢ Terrazas

allanblock.com
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ReinfoMuros Reforzados del Terreno

Concepto

Cudndo las alturas del muro exceden esas listadas en la
grdfica del muro de gravedad en pdgina 11, la geomalla
puede agregarse para proveer una condicion estable del
muro. Los estratos de geomalla inserta entre los bloques y
extenderse detrds del muro entrelazan con el terreno
circundante para crear una masa cohesiva del terreno.
Esta masa usa su propio peso v resistencia al corte interna
para resistir ambos el deslizamiento por corredera y las
presiones de vuelco del terreno siendo retenida. La roca de
grava en los centros del Allan Block provee una conexién
positiva entre los estratos de geomalla y el muro del Allan
Block, cerrando los dos sistemas conjuntamente. La masa
reforzada del terreno se convierte en la est‘rucfuro y el muro lado. El suelo entre los dos muros, fue una mezcla de
del Allan Block se convierte en el encaramiento. La arcilla y grava reforzada con ramas de Tamarisko. Los
posicion especifica y longitud de los estratos de la malla muros de Allan Block emplean "Tecnologia anfigua con
dependen de las condiciones del sitio, las alturas del muroy  materiales nuevo."

Fuerza de la malla siendo usados. Vea los planes
aprobados para posiciones exactas de la geomalla o
consUltele a un ingeniero local.

La Gran Muro de China, que se origino hace 2.200 anos,
fue construida como un muro de retencién de doble

Geomallas

Las Geomallas son fibras sintéticas flexibles, fabricadas
especialmente para estabilizar pendientes y para
retencién de tierra. Estas "mallas” estan disponibles en una
gran variedad de materiales, tamanos y resisténcias.
Pueden ser construidas con fibras de poliester, tejidas
generalmente enrolladas y empagquetadas en la fdbrica.
Las mallas son clasificadas por Diseno de Fuerza
Aceptable a Largo Tiempo (DFALT). Con valores
fluctuando de 7,3 - 58,4 kN/m.

Ver Referencia 1

Entrelazaduras Positivas

El centro vacio de Allan Block lleno con grava provee una
conexion de multiples puntos con la malla. Como las
alturas del muro aumentan, nuestra conexion de "Entrelazo
de Roca" exclusiva, combinado con el peso de las
unidades del Allan Block, provee la mejor conexion entre el
blogue y la geomalla que cualquier sistema en el mercado.
Veo que las hojas técnicas en la prueba de conexidon o el
Resumen Ejecutivo de la Pruebas Sismicas para los

resultados de prueba en la conexidn "Entrelazo de Roca'”. ;
La prueba de fuerza de conexion ha sido hecha con los
fabricantes de la malla. Para resultados ven el AB Spec
Book o AB Engineering Manuall. ]

Ver Referencia 1, 2, 3, 12
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Analisis
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VINALSIS

Estabilidad Externa

La estabilidad externa existe cuando el sistema entero del muro - las undades de fachada
de Allan Block y la masa reforzada de suelos actuan como una esfructura coherente para
satisfacer el andlisis estdndar de los muros de gravedad. Para un disefo apropiado deben
de satisfacer estas cuatro condiciones..

allanblock.com

Global

Deslizamiento Soporte Vuelco

Estabilidad Interna

La estabilidad Interna se refiere a la habilidad del refuerzo,
combinando la fuerza interna del suelo para sostener la masa
del suelo junta y para que funcione como una sola unidad.

Estabilidad Compuesta Interna

Un arco de deslice hace pasar
por el terreno retenido, el
terreno reforzado,
y la cara
del muro

zH or He+l

Retirada Pandeo

La retirada resulta
cuando los estratos de la
malla no son incrustados
una suficiente distancia
mas allé del plano de
fracaso

Ruptura de Malla

Compuesta Interna

El pandeo occurre cuando  La inestabilidad Compuesta intema
las fuerzas horizontales ocure cuando un arco de deslice
entre las capas de hace pasar por el terreno retenido, el
geomalla, causan rotacion  terreno reforzado, y la cara del muro.
local del muro.

La ruptura ocurre cuando
fuerzas excesivas del suelo
en retencioén, sobrepasan
el refuerzo maximo de
tension de la geomailla.

Aumente la fuerza de la
malla o numero de
esfratoss

Ver Referencia 1, 11, 16

Aumente longitud, fuerza, o
disminuya espaciamiento de
malla, use material relleno selecto

Aumente el nUmero de
Aumente la longitud capas de malla

de la geomalla

Consideraciones de Diseno

* Fuerza de Geomalla Escoja la fuerza correcta de
malla para el proyecto. Escoja mallas con LTADS
desde 7,3 kN/m para 58,4 kKN/m.

Longitud de Geomalla La longitud de la malla
debe extenderse lo suficientemente a distancia
detrds del muro para crear una suficiente masa
gravitacional reforzada. Tipicamente un minimo de
60 % de altura total del muro.

* NUmero de estratos Instale bastantes estratos para
adecuadamente aumentar la fuerza interna de la
masa del terreno y manejar fodas las cargas
aplicadas.

* Espaciamiento entre estratos Los estratos de la
malla deben ser correctamente espaciados para
distribuir fuerzas internas. Tipicamente espaciado
en alzas de 405 mm.

* Fuerza de conexion El bloque y la geomalla
deben funcionar conjuntamente resistir fuerzas
internas.

allanblock.com

Seccion Tipica del Muro AB con Geomalla

Rosonte Inferior
de Acabado

Topas AB X
L
AN ASANANANA
N e
o
S

] X Terremno

Preza Allon Bleck mf{:de)

Roca de
Crove

Terremnos
de Relleno

Rasante Inferior

de Acab{w/o/

&l hipo del refuerzo de
(o geonalla o la (

DRI, ongitud vorion para
S sei
R = sehio del poare

150 hann Material
de Cinnentocibn
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Otras Opciones del Refuerzo

Refuerzo de Albaiileria

Los muros de contencidn de Allan Block pueden ser reforzados
con las técnicas de la misma forma probadas destinadas para
muros convencionales de albanileria. Los muros de albadileria del pora lenon centros de

Gradiente
acobada

Seccidn Tipica

La lechado de concrefo

Allon Block sélides

Allan Block son Utiles en sitios donde las geomallas no son posibles
o costado efectivo porque ellas dependen de una base
reforzada y pilastras verticales para contrarrestar presiones
laterales de la tierra. El disefo y construccion de estos muros
encuentran todos los requisitos del cédigo de construcciones,
mientras realizando el beneficio de un muro inclinado de Allan
Block. Los requisitos especificos del disefio dependen de
condiciones del sitio y del terreno, y la altura del muro.

Ver Referencia 10

Ernpalnna pora un hainihmo
H de 30 veces el didhnetro

el pinino

Refuerzo vertical
Roca de Grove

Tubeo de desagiie

de (o barra
x &l refuerze de (o
Pro*fmudm’aaf \//>\\ cabilla seré iguales
de escorcha, b en el tomaio y

espaciande pora
refuerzo vertical

Base de
concrefo /

N Borras continuas de #4

Cuando considerando aplicaciones especiales, los sitios
inusuales de trabajo, o los requisitos Unicos del refuerzo,
contacte la Corporacién del Allan Block para el soporte de
ingenieria y del disefo.

El Departamento de Ingenieria de Allan Block le provee la
asistencia a profesionales de ingenieria y del disefio en
todo el mundo. Para informacion adicional y los estudios
de casos llama 800-899-5309.

Otras Opciones de Sistema

Ademds de los sistemas bdsicos del muro de albanileria, lo Allan
Block puede acomodar sistemas especiales del refuerzo como
concreto sin agregados finos, martillamiento de suelo y anclas
de la fierra.

Concreto sin Agregados Finos

Los vaclos en P
unidad del blogue K-
pore ser llenados
con concrefo sin
agregados finos \ K1

Lo tela del filtre o ser
colocada entre terreno
sobresalicnte y concreto
sth agregades finos

t= Profandidad de blogue

mnés concrelo sin agregaodos
finos, varia por diseio de alfurs
del pavro

Totalice
Altura del
Muaro

Altura del concreto st
ﬂgr@gados finos, veria por
disero de altura del paaro

&l Tubo De Desagiie Externadeo pora Luz del Dia

Grova de drenoje de gronunlonmetrio
de tonnalos entre § hana hasto 38 hana

MENOS DE 10 % PARTICULAS FINAS.

Ancla de Tierra

Arrolle geornalle alrededor de
tuberia del esparcidor

haste cara del hauro

Prezo Allon Block

Roca de Grave

Tenga previsto una conexién
)Zada con pernos pora la
Puberio del esparcidor

Anclas de Tierra

ounclo de (o roca o
el clove del ferreno

Adjunte (o conexibn ol anclo.

Apriétese o (o fension
Unidad de Allon Block

Conextbn acerada
galvenizade de viga de
unibn haste (o ancla

Ancle de trerre, onclo de
le roco o el clove del terreno

Ernplosta viga de 1]

wnibn sélds

Roco de Grova
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Planifique y Disene un proyecto del Allan Block.

Desarrolle Un Plan 17
Evaluacion del Diseno 20
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Planar

Desarrolle una comprension precisa del sitio de trabajo antes de empezar cualquier disefio, ingenieria, o la construc-
cién en un proyecto.

Geometria del Sitio

Desarrolle un PLAN preciso de caracteristicas fisicas existentes. Observan el tipo del terreno y la condicién, la
geometria del sitio en la posicién del muro y las afueras inmediatas. Note los caminos naturales del desagie.
Identifique todas las caracteristicas fisicas cercando la posicién propuesta del muro. Notan elevaciones cruciales,
las lineas del lote, los servicios publicos, las estructuras, la vegetacion, etc.  Las condiciones arriba y atrds el muro
determinard qué tan alto el muro pueden ir antes de que el refuerzo sea necesario.

Note la geometria del sitio arriba y debajo de la posicidon propuesta del muro.

Suelos

 Las condiciones del terreno atrds y debajo cada muro de
contencién tienen un efecto directo en la fuerza necesitada en

ese muro de contencién. La presidn desde atrds del muro variard Tabla 2.1
sustancialmente segln que el tipo del terreno. En general, un Suelos

muro construido en suelos de arcilla requerird mas refuerzo que un - g Angulo Capaci-  Presién
muro de la misma alfura los terrenos construidosen arenas limpias de dad de Fluida

Friccion Soporte Equivalente

o de las gravaes.

* Verifique el tipo del Terrg[\o y las condiciones en la base de Arcilla (Barro) 27°  119.700kPa 7,9kN/m?
cada muro para la presion de apoyo adecuada. El ferreno
debajo de un muro necesita ser lo suficientemente fuerte para
soportar el peso del muro descansando sobre eso. Cuando el
humedad es presente, las precauciones adicionales pueden

Suelos Mixtos 32° 167.580kPa  5,5kN/m?3

estar obligadas a proveer una base estable. Arena /Grava 36° 191.520kPa  4,7kN/m?

* Silos terrenos en la base del muro han sido disturbados - 0 sea s Ig gréfica de clasificacion del suelo arriba para
excavada y reemplazado - es imperativo que esfos terrenos identificar las caracteristicas bdsicas del terreno en
son correctamente compactados antes de que la el lugar. Estas caracteristicas del terreno son
construccién comience. Puede haber que remover terrenos aproximadas. Para un andlisis detallista del
pobremente compactados o suaves, mojados y orgdnicos en terreno, fenga un ingeniero calificado geotécnico
la base y reemplazarlos con terrenos estables, de compactos conducta una inspeccion del sitio.

sano antes de construccidon del muro. Vea pdgina 28 & 29.



ab

Gerencia de Agua ALLAN

Haga una observacion cuidadosa de los caminos generales
del desagie en el sitio. Note la cantidad de drea por allanblock.com
encima del muro que se despojard de agua de la superficie

hacia el muro. Note el tipo de superficie (i.e., Las superficies

pavimentadas, las dreas cubiertas de césped, etc.) Para

determinar la corriente de agua y volumen. Note cualquier
origenes concenfrados de corriente de agua como la
escurrimiento de parqueos, desagues de azotea y adalas,
terrenos pantanosos del desague, las camas del riachuelo, “ “ H “ “
el agua subterrdnea, etc. Vea pdgina 30y 31. D

Nivelacion

ON3SIA / NV1d

Desarrolle una plan de nivelacion que encamina el agua
alrededor de los muros tanto como el sitio dard rienda
suelta a que. Provea terrenos pantanosos arriba y debajo
del muro segun se requiera para acomodar movimiento de g
agua. Divierta origenes de corriente de agua concentrada 3
del muro. Los disefios del muro de contencién deben
impedir lo embalsando de agua arriba o debajo del muro.

Desagiie

El planificar correcto de desagUes considera corriente de
agua y volumen arriba, debajo, y detrds del muro de
contencion.

* La mayoria muros de gravedad de Allan Block (los muros
no reforzados) drenardn adecuadamente sin ayuda.

 Siun drea grande se despoja de agua hasta el muro (i.e.,
El parqueo), el desagle anadido serd necesario.

* Los origenes concentrados de agua deben ser previstos y

S& manejda.

e Los muros reforzados necesitardn desagUe anadido para
la zona del Relleno vy la base del muro.

e Las estructuras del muro grandes, las calles y 10s
proyectos municipales, y los muros construidos en lluvia
extrema o ambientes mojados necesitardn un andlisis

detallista de hidrologia antes de construccion. Vehiculo Ligero

* 12kPa
Autopista

Sobrecargas

Cualquier peso anadido por encima del muro es designado
una "sobrecarga”. Los parqueos, las piscinas, y los caminos
de acceso son sobrecargas comunes. Las sobrecargas
ligeras son disenadas en 4.7 kPa. Las sobrecargas comer-
ciales mas pesadas (como los camiones), pueden ser 12 kPa
y arriba. Las cargas mds concentradas de la linea también
pueden ser un factor (como construir fundaciones). La
ingenieria es requerida en cada situacién.

Ver Referencia 1

allanblock.com






Diseno aly

El proceso del disefio para un muro de contencién segmental tipicamente tiene un Ingeniero ALLAN
del Diseno del Muro on un Ingeniero Civil del Sitio responsable para la envolfura del diseno del
muro. Los ingenieros Geotécnico deberian ser contratados para evaluar la estabilidad global allanblock.com
del sitio. Para informacion en los conceptos bdsicos sobre un disefio del muro de contencidn

Allan Block vea pagina 19 del AB Spec Book.

El diseno adecuado del muro de contencidn requiere evaluacion
de lo siguiente:

1. Escoja la posicion del muro
* Minimice excavacién del terreno y Relleno.
e Optimice patrones de nivelacion y del desagUe. y
» Considere caracteristicas existentes del sitio.

2. Determine altura del muro y geometria
e Calcule la altura del muro en su posicion mds alta.

ON3SIA / NV1d

Envoltura
Total del

* |dentifique cuestas arriba y debajo del muro. Mare
» EvalUe sobrecargas de frafico vehicular o de la construccion, T3
. N . . s
» Seleccione el inclinacién o desplazimiento apropiado del muro. 5&@%& 2bdor
3. Evalde requisitos estructurales
e Compruebe la tabla del muro de gravedad en pdgina 11 para
los requisitos del refuerzo. Estructara Totol del Mure

* Sila geomalla es requerida, vea las pdginas 55-56 para la l

longitud aproximada de la malla. Desplocimionto ol |forotud de lo Molly
e Paralos proyectos que caen fuera del alcance de las tablas en

este manual, refiérase al Allan Block Engineering Manual y
contfacte a uningeniero capacitado.

IO,
LR
SIS IIHII:F ///\\\///\\\//(\\//\

4. Calcule la estructura total del muro

e Use tabla 2.2 para calcular el desplazimiento fotal del muro.

e Anddase las longitudes requeridas de la malla para determinar
envoltura total del muro

¢ Verifique la envoltura total del muro con espacio disponible en
sitio del muro.

Geornalla

Sueles
Rellenos

Nota: Para mds informacién vea pdgina 11y 12 del AB Spec Book.

La Lista De Comprobacién de Material y del Sitio antes de Construccién
Construir un muro reforzado requiere planificacién previa y una descripcion cuidadosa del lugar de actuacion.

Inspeccione Sus Materiales

 Verifique el blogue suministrado segun color, tipo e inclinacion,
y confirme que corresponde a la unidad AB especificada en el
plano de proyecto aprobado.

* Compruebe la geomalla suministrada la direccion de fuerza, el
peso, el famano de rollo, la capacidad resistente y fabricante, y
confirme que corresponde a la geomalla especificada en el diseno.

Suministro y Almacenamiento

e Defina un drea de almacenamiento para el bloque, la geomalla
y las grava de drenaje. Almacene bloques sobre paletas de
madera y mantenga la geomalla seca, tapada y limpia.

* Proteja los materiales de posibles danos producidos por barro,
hormigon y otros materiales contaminantes. El material dafado
no deberia ser incorporado a la construccion.

allanblock.com



Roca de grava
La colocacion correcta de la grava sirve para cumplir varios
propositos:

¢ Consigue una unién entre el bloque y la geomalla a fin de formar
una conexion "chapa-roca” por adherencia .

* Aumenta el peso global de cada unidad de bloque AB,
aumentando estabilidad estructural.

* Facilita el proceso de compactacion dentro y alrededor de los
blogues.

¢ Impide hundimiento directamente detrds del bloque, lo cual
minimisa fuerzas adicionales sobre la geomalla.

Materiales de Relleno

¢ Los terrenos de la ubicacion del muro Unicamente pueden servir
para relleno correspondiente ala zona de refuerzo con geomalla i
cumplen las especificaciones del diseno o proyecto.

¢ Las arcillas expansivas o los terrenos orgdnicos no serdin usadas
como relleno en la zona reforzada.

* Donde se requiera un relleno adicional , el contratista enviard
una muestra del mismo al ingeniero responsable del diseno del
muro para que de su conformidad de acuerdo con el plano del
proyecto aprobado.

Preparacion del Terreno de la Cimentacién

* Elterreno de la cimentacion serd excavado segun el
dimensionado de proyecto y compactado hasta conseguir
un minimo de 95% de proctor normal antes de proceder
a la colocacion del material de base.

* Elterreno de la cimentacién serd examinado por el ingeniero
experto en geotécnica para asegurar que la resistencia real del
terreno de la cimentacién es capaz de resistir la carga de diseno.
El terreno que no cumpla las propiedades requeridas serd
excavado y reemplazado por material aceptable.

Geometria de diseno del refuerzo de Geomalla

* Eldiseno de la geomalla determinard la profundidad de la zona
reforzada y la excavacion requerida. Antes de que la construc-
cién comience, verifique los posiciones de parte superior de muro
(AM) y el fondo de la excavacién (FM). Compruebe las de servi-
cios que pudieran quedar sepultados y ofros obstéculos que in-
terfirieran en la zona reforzada.

Alzado del muro - para identificar posiciones
de la geomalla

‘ AM 3,0 na ‘ 32,2 hn ‘ 2,4 hn
Secectbn 1 <7>
Posicionanaiento de
‘ ‘ ‘ ‘ lo Geonnalla
[ [ [ ] | -
3-4
‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ /‘ \ ‘ [ ]
z-4
‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \//‘ \ ‘ \
71—+
[ [ [ T ] [ [ T ]
\Alture libre 2,0 ha ‘ z,0 ‘ 2.0
FM 1,8 hn 7.8 1.8
Alzado
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* Laroca de grava puede servir para el
material de base, para rellenar de las
cavidades del bloque AB y para el relleno
junto al blogue en la parte posterior del
mismo.

* |La grava debe ser un material
compactable de tamano 6 mm hasta 38
mm sin mds que 10 % de paso por el tamiz
#200, con una densidad minima de 19
kN/m?3. La grava debe tener una curva
granulométrica adecuada para lograr
buena compactacion.

Refiérase al AB Engineering Manual, AB
Spec Book, AB Seismic Executive Summary,
y la programa de AB Walls 2007 para
informacion mds detfallada. Para la
asistencia del diseno contactan el
Departamento de Ingenieria AB o van al
allanblock.com.

Seccion Transversal del Muro

Zona reforzodo

AM 3,2 nn

Altura lbre 2,0 hn

FAN 1,8 pn

Seccibn 1
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Construccion de Muros de Gravedad

Construyendo los Muros de Gravedad

Paso 1: Preparacion de la Ubicacion y Excavacién
* Extraer la vegetacioén superficial y los terrenos orgdnicos.

* De acuerdo con el proyecto, excave la zanja de cimentacion de
anchura minima de 60 cm a'y 30 cm de profundidad.*

® Remueva terrenos inapropiados y reemplace con materiales
compactables.

* El blogue enterrado debera tener un minimo de 15 cm. Compruebe
cuantos bloques es menester enterrar, de acuerdo con lo especificado
en el diseno.

* Compacte y nivele la zanja.

Paso 2: Colocacion del Material de Cimentacion

* Segun el diseno aprobado, coloque un minimo de 15 cm de grava en
la zanja de cimentacion y rastrille refinando.*

* Compacte y nivele material de cimentacion.

* Elingeniero de terrenos del sitio deberia comprobar que una base
correcta es establecida.

Paso 3: Colocacion de 1a Hilada de Base

* Comience en la construccion del muro por la parte mds baja. Coloque
a piezas AB sobre el material de la cimentacion o base, verifique la
nivelacién y alineacion de cada pieza.

* H tubo de drenaje es requerido para muros de alfura superior a
1,2 m, o cuando se construya sobre terrenos areno-arcillosos o de
arcilla. Vea el plano aprobado para su posicionamiento y las
especificaciones particulares.

Paso 4: Colocacion de Grava de Drenaje y Materiales de Relleno

* Rellene los huecos de las piezas AB, y cologque un minimo de 30 cm
detrds del paramento del muro con grava.

* Use terrenos adecuados para rellenar detrds de la grava y adelante de
la hilada de base.

* Use una compactador de plato vibradora para compactar la zona de
gravas por detrds del blogue. Compacte en capas de 20 cm
como maximo.

Paso 5: Colocacion de Hiladas Adicionales.

* Himine fodo el material excedente de la superficie por encima de las
piezas AB. Esto puede hacerse al instalar la siguiente hilada de bloque,
deslizando el blogue por encima.

¢ Situé la siguiente hilada de bloques a fin de que las juntas verticales no
se solapen con los bloques inferiores separdndolas o por lo menos
7.5 cm o 1/4 la longitud del bloque.

* Compruebe y gjustese el nivel y la alineacion de cada unidad vy el
inclinacion del muro a medida que vamos elevando el muro.

* Rellene los huecos del bloque y coloque la grava detrds tal como se ha
indicado anteriormente y rellene el frasdds con terrenos adecuados tal
como se ha descrito en el Paso 4.

* A partir de la segunda hilada, utilice un compactador de plato
vibradora para compactar la zona de gravas en el interior y por detrds
del blogue. Compacte en capas de 20 cm como mdaximo.

* Complete muro hasta la altura requerida. Vea Pagina 39 para mayor
informacion sobre opciones de acabado del muro.

el relleno del muro.

* Para que los muros de menos de 1,2 m de altura, una zanja que es de
450 mm de ancho por 250 mm de profundidad con 100 mm de roca
como material de base es aceptable.

Seccion Transversal Tipica de
un Muro de Gravedad

Zona de conpactacibén del
cornpactador de plate vibradora
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Replanteo de un Muro de Gravedad.

Colocar la hilada de replanteo, nivelar
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* Cologue 20 cm de terreno impermeable en la Ultima capa para finalizar  Nivelar los blbques, ajustar donde sea

necesario.



Construccion de un Muro Reforzado

Paso 1: Preparacién de la Ubicacion y Excavacién

Los terrenos de la base bajo la zanja de cimentacion deben ser firmes y

solidos. Si los terrenos estéin compuestos por arcillas expansivas o
terrenos saturados, o la zona ha sido previamente excavada, remplace
el material existente por una base granular y compactdndose en capas

de 20 cm como mdximo.

* Elimine toda vegetacién superficial y terrenos orgdnicos. Este

material no deberd ser utilizado como relleno.

* Redlice la excavacion necesaria para acomodar la longitud de
geomalla disehada. Considérese longitud exacta definida en el

proyecto.

* De acuerdo con el proyecto, excave la zanja de cimentacién de

anchura minima de 60 cm a 'y 300 mm de profundidad.
* El nUmero de bloques enterrados deberd ser como minimo el

correspondiente a 15 cm o 8 cm por cada

1 m de altura del muro. Consulte con el proyecto aprobado para

cantfidad exacta necesitada.

* Compacte y nivele zanja de base como minimo al 95% del Proctor

normal.

Paso 2: Colocacion del Material de Cimentacion
El material de base puede ser cualquier material granular com-

pactable. Allan Block recomienda un agregado con una mezcla simet-

rica de tamanos, desde 6 mm hasta 38 mm.

® De acuerdo con el plano aprobado, coloque un tubo de drenaje
detrds de la zanja de cimentacion en la base del muro. El tubo de
drenaje necesitard ser conectado a una red de desagUe,

descargdndolo regularmente en caso de acumulaciones de agua
repentinas. Comprobar el diseno aprobado para el posicionamiento y

las especificaciones particulares.

* De acuerdo con el plano aprobado, coloque un minimo de 15 cm

de grava en la zanja y rastrille refinando.
* Compdctese con un compactador.

ab

ALLAM
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Seccion Transversal Reforzada de la
Hilada de Replanteo del Muro
Reforzado.

Compactar el
material de
cimentacion.

Instalacion compactacion del material
de cimentacion.

* Verifique los niveles en toda su longitud de la longitud, y ajustese

segun se necesite.

Zona Reforzada

Estructura Reforzada del Muro

La zona reforzada estd localizada directamente detrds del para-
mento de bloque distinguiéndose dos dreas, la zona de consoli-
dacién y la zona de compresion. Ambas zonas requieren
compactarse en capas de espesor méximo 20 cm, para un 95 %
de ensayo Proctor normal. Consultense las especificaciones del
proyecto para los requisitos de compactacion en estas zonas para

cada diseno.

Zona de Consolidacion
La zona de consolidaciéon corresponde al primer 1

m de relleno

justo por detrds del paramento de bloques. Sélo estard permitida
la compactacién con compactador en la zona de consolidacién.

Zona de Compactacién

La zona de compactacion se extiende entre la zona de consoli-
dacién y el talud de la excavacion del terreno natural. En esta
zona se utilizard un equipo pesado de compactacion, atendiendo
a no efectuar ningun frenazo brusco y definir correctamente los

giros 0 cambios de direccion.

allanblock.com

Seccion transversal tipica de
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Construccion de un Muro Reforzado

Paso 3: Colocacion de la Hilada de Base
* Comience en la construccion del muro por la parte mds baja.

* Coloque las piezas de forma correcta, con el labio frontal de retranqueo
hacia arriba y formando parte del paramento exterior del muro.

* Compruebe y ajustese el nivel y la alineacion de todas las unidades AB.
Verifique en cada bloque la nivelacién de longitudinal y fransversal.
Verifique la alineacion correcta de cada hilada mediante la disposicién
de un hilo en la parte posterior de las piezas que forman cada hilada y
comprobando la alineacién de la parte inferior de los labios de
retfranqueo de los bloques.

* Realice los pequenos ajustes golpeando las piezas AB con una maza de
goma o colocando hasta 13 mm de arena bajo las piezas para
nivelarlas.

* Los posible fallos de nivelacién y alineacién en la hilada de replanteose |
amplifican a medida que el muro va erigiéndose. Una atencién o
cuidadosa en la formacién de la hilada de replanteo asegurard un muro
acabado de calidad.

Paso 4: Colocacion de la roca de grava y el Material Relleno

* Rellenar los espacios vacios de los bloques de la hilada de base y 30 cm
por detrds con grava limpia. Se recomienda una granulometria
compactable con tamano del drido entre 6 mm hasta 38 mm de
didmetro, y contenido menor del 10% de particulas finas.

¢ Usar terrenos apropiados para rellenar detrds de la grava y por delante
de la hilada de base.

Paso 5: Compactacion

La compactacion del material por detrds del bloque es fundamental para
la ejecucion de un muro de calidad.

e Utilizar un compactador con base plana para compactar la grava,
posteriormente compactar con rodillo el material de relleno por detrds
del blogue. Compdctese en una direccion paralela al paramento del
muro, frabajando desde detrds del bloque hasta el fondo de la

~ Ajustar con
una maza
de goma

ik
et ]
L e

- L

excavacion. Véase Pagina 29 para los detalles adicionales en : pgr'glg‘l’:;fé
compactacion. :

* Comprobar la nivelacién de la hilada de base y ajustese tanto como sea
necesario.

* Todos los terrenos del relleno deben estar compactados un minimo de
95% Proctor normal (95% de la densidad mdaxima del terreno). Utilizarlos ~ Compactar la grava y rellenar el
equipos apropiados para compactar el terreno. fondo de la excavacion con terrenos

* Elimine fodo material excedente de la superficie de todas las piezas AB. apropiados.

Deberd de conseguirse una superficie lisa para la colocacion de la
siguiente hilada. Esto se puede conseguir al instalar la siguiente hilada de
bloques, deslizando el bloque sobre el correspondiente inferior.

* Cada hilada colocada sobres de la primera hilada de base requiere
compactacion, incluida la grava interior del bloque.

Construccion de la Base del Muro

Los muros construidos sobre un plano inclinado requieren una base T T T T T T 1T T T T T 1
escalonada. T T T T T T T T T T T 7

* Empezar la excavacién en el punto mds bajo y cave una zanja T T T T T T T T T T T 7
nivelada en la pendiente hasta que sea lo suficientemente
profunda para colocar el material de cimentaciéon y un bloque T 1 .
entero. Plone E/«m/;feca/ Base

* En este punto incremente la altura de un bloque, y empiece un inelinade aqul escalonada
nuevo tramo de zanja de cimentacion.

* Continuar el proceso incrementando un escaldn segin se necesite
para parte ganar la pendiente.

* Enterrar siempre una pieza llena como minimo en cada escaldn.
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Construccion de un Muro Reforzado aly

Paso 6: Instalacion de la Geomalla ALLAM

Consultense los planos de disefio para realizar la colocacion de geomailla;
en este ejemplo la primera capa se coloca sobre la hilada de base. allanblock.com

* Corte porciones de geomalla en las longitudes especificadas en las
secciones. Verifique especificaciones de la reficula y la capacidad ' Desenrollar
resistente especificadas por el fabricante asi como la direccidn atrés la geo
principal de fabricacion o del rollo. Consultar el proyecto para su ’,;2;‘,’;',?;" i
posicionamiento y famano exacto.

* |nstale la capa de geomalla colocando el borde cortado justo por de
atrds del labio delantero de retranqueo del blogque y desenrolle la

capa hacia la parte posterior de la zona de excavacion. La zona de Colocarel borde=—: :

s cortado demalla: ““Coloque
excavacion relenada debe ser completamente compactaday tirante junto al "% segunda .
nivelada. labio delantero . hilada en cima

deretranqueo = - de geo a

* Coloque la siguiente hilada de bloques por encima de la geomalla, o KalEilI {8
fin de que los blogues queden superpuestos sobre los inferiores. Cada Instalacion y fijacién de la geomalla.
hilada nueva debe ser situada a fin conseguir un rompe juntas respecto
de las verticales definidas por los bloques de hilada inferior, las junfas
verticales se solapardn como minimo 75 mm y es necesario la
colocacion a tope del borde delantero sobre las piezas inferiores. No se
requiere un solape a medio bloque.

¢ Comprobar la alineacion del muro y que no se producen
deformaciones en el paramento. Los bloques deben ser gjustados
ligeramente para formar lineas rectas o suavizar las formas en trazados
CUIvVos.

* Tensar la parte posterior de la malla para evitar que se formen
embolsamientos. Fijar al suelo antes de colocar la grava y el material de
releno adecuado.

Operativa con la Geomalla

La geomalla normalmente viene en grandes rollos de hasta 4 m de anchura y 76 m de longitud. Estas "mallas”
también presentan variedad de tipologias de reticulas y capacidad resistente. Los muros mds altos a menudo
requieren mallas de mayor resistencia, especialmente en las hiladas mds bajas del muro.

)
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Es fundamental que se instale en cada seccion del muro la geomalla correcta. Comprobar las especificaciones
de la malla segun el proyecto aprobado.

La mayoria de geomallas presentan mayor resistencia en el sentido longitudinal del rollo o direccidn de falbri-
cacién. En los disenos de muros reforzados se consideran que todas las mallas son colocadas en la direccion de
mdxima

resistencia (o sentido de fabricacion), colocdndose desde el paramento del muro hacia la parte posterior de la
zona de excavacion.

Véase la pdgina 42-44 para mayor informacion sobre como usar la geomalla en esquinas y curvas.

Direcctén de

%&\ del rollo

Colocar la georalla Poranento
en (o direccton de del huro
Fabricacién del rollo,
desde el blogue

hasto el final de (o

zona reforzada.

iy

Utilizar un por =
de soportes para
colocar el rollo de nolla
pare a7mdar a medir g
cortar georalla en los
longitudes requerddas.

Drivecctébn de
fabricacitbn

del rollo
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Construccion de un Muro Reforzado

Paso 7: Rellenar y Compactar

* Coloque la grava en los huecos del bloque y 30 cm por detrds del
paramento. Deben de utilizarse terrenos de relleno adecuados y
aprobados para su uso en el trasdosado de la zona reforzada.

* Toda la grava y terreno de relleno correspondiente a 1 m junto al
paramento del muro deben ser correctamente compactados
utilizando un compactador. Compacte en capas de espesor méximo
de 20 cm, siguiendo una trayectoria paralela a la linea de blogues y en
pasadas desde la zona mds préxima al paramento hacia la parte
posterior del relleno. Compacte todos los materiales hasta conseguir un
minimo del 95% del ensayo Proctor normall.

* Nunca ufilizar el equipo de compactacién directamente sobre la
geomalla.

* Toda magquinaria pesada debe mantenerse alejada 1 m por detrds del
muro como minimo. El disefo tipico de los muros no consideran
sobrecargas de equipo pesado para la compactacion. Aln en el caso
de un muro correctamente instalado y compactado, éste se doblard
hacia adelante cuando las sobrecargas exiremas de equipo pesado
sean aplicadas junto a la parte superior del pmuro durante la
construccién y escalonamiento final.

* Inspeccione y gjustese para nivel, la alineacion y el inclinacion del
muro como el muro apile. Es aceptable para la colocacion un - i . .
pequeno recalzado a bajo el bloque para compensar un aumento Mom‘eper una distancia de.l m por
de tolerancias o un condicién de la base que no estd nivel. Las de afras del bloque cualquier
tablilas de asfalto o la geomalla frabajan bien cuando los calces son  Maquinaria pesada.
requeridos. El maximo espesor admisible del calce por hilada es 3 mm.

* Remueva todas las partes rasposas y grava excedente, o todo
material de escombro sobre la superficie superior de todas las piezas
AB. Se debe conseguir una superficie lisa para la colocacién de la
siguiente hilada. Las compactadores utilizados encima del bloque
eliminardn la mayoria de escombro y dejaran el bloque a punto para
recibir la siguiente hilada. Alinstalar la siguiente hilada de bloque, Instale blogUeR
deslizando la pieza sobre el bloque de asiento también se eliminard completamente

: ; ajustados a lag
cualquier material sobrante. piezas inferiores

.} .
Compactar en capas de espesor
maximo 20 cm.

- magquinaria
pesada

“Fe—=* . se solaparén

como minimo
75 mm

Paso 8: Instalacion de Hiladas de Acabado.

* Repita pasos 6y 7 para completar muro hasta la altura requerida,
instalando la malla dénde sea necesario segun el disefio aprobado.

* Colocar 20 cm de suelo impermeable en la Ultima capa para termina el
muro.

* Consultese la pdgina 39 para obtener mayor informacién sobre
acabado y remate del muro.

Instalar las hiladas adicionales.

Para mayor informacién sobre las Tolerancias Admisibles de la
Construccion ve el AB Spec Book, pdgina 20.




Trabajador con Suelos aly

Los terrenos utilizados debajo y detrds del muro es una parte ALLAN
fundamental de la estructura total del muro.

Un muro de contencién reforzado es una estructura formada por allanblock.com

tres elementos bdsicos - las piezas de bloque, la geomalla sin-
tética de refuerzo y los materiales de relleno confinados entre las

capas de geomalla. Tabla 3.1
Suelos El dngulo tipico de friccion y las densidades
El conocimiento de las propiedades y caracteristicas de los suelos del suelo compactadas para el ensayo

es crucial para construir muros de calidad. Los diferentes tipos de Proctor normal de 95
terreno determinardn la cantidad de tiempo requerido en la
compactacion, la cantidad de refuerzo necesario, y
potencialmente el coste del muro.

Comprobar los terrenos del lugar donde ubicara el muro antes Roca fripturada 340 + 17 - 21,5 kKN/m?
de grava ‘ '
iniciar los trabajos, y obtener una identificacion documentada Arenas 30 - 340 16-21 kKN/m?

del tipo de suelo. Serd necesaria la colaboracion de un ingeniero  fimpias
geotécnico antes de realizar el proyecto y/o la solicitud de

permisos para la mayoria de muros de alturas superiores a 1,2 m. Arena . 28-30° 17-20kN/m* W
o ) . sedimentaria o
La tabla 4 muestra una clasificacion bdsica de suelos.

» Arcilla 26 - 28° 16 - 19 kN/m? c%
Seleccion del Suelo arenosa 4
Silos Terrenog donde sevaa construir el muro son de una la cali- Otros terrenos Defermminacién por ensayo C
dad muy baja, deberdn ser excavados y reemplazados por otro 3

material de relleno de mejor calidad, en la zona reforzada y enla
zona de cimentacion. El costo de la sustitucion serd compensado
por una reduccién del refuerzo, compactacién mds répida, y
mejor comportamiento a largo plazo.

En la zona reforzada, el fipo de suelo a utilizar determinard la
Vcantidad de refuerzo de malla necesario. Las arcillas expansivas
y los terrenos orgdnicos son inapropiados para la zona reforzada.
Generalmente, cualquier terreno con un angulo de friccion infe-
rior a 27° deberia ser excavado y reemplazado. Los terrenos con
angulos de friccién entre 27°y 31° requerirdn un cuidado espe-
cial'y una atencion especifica en la gestién del agua, una vez
que hayan sido colocados y compactados. Esto incluird inspec-
ciones adicionales por ingeniero competente.

Utilizar siempre terrenos que presenten unas caracteristicas que
igualen o exceden las especificaciones del diseno y proyecto.
Examinar siempre los terrenos de relleno antes de colocary
compactar,
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Compactacion

La compactacion y colocacion correcta de los terrenos de relleno son
fundamentales. La compactacién se mide a menudo como un
porcentaje de la densidad éptima del material utilizado. La cimentacion y
los terrenos de relleno requieren una compactacion correspondiente al
95% del ensayar Proctor normal , 0 95% de mdaxima densidad del terreno.
Ingenieros y laboratorios especializados estan deberdn examinar y medir
densidades éptimas de compactacién. La experimentacion del sitio

deberd ser incluida como parte de los documentos del proyecto del muro.

Obtener el contenido de humedad éptimo asegurard que la maxima
densidad puede ser lograda. El terreno que es demasiado seco o también
mojado no alcanzard 95 % del Proctor Estandar.

El paso mds importante para realizar una compactacion correcta es la
colocacion del terreno en "capas”. Compactar en capas, o estratos, de
menos que 20 cm facilitard una compactacion de calidad. El equipo de
compactacién debe ser dimensionado segun el tipo de material a ser
compactado. La colocacion y compactacion en capas que excedan

20 cm representard una disminucion de la capacidad resistente exigida al
terreno compactado. Consultar a un distribuidor local para asegurarse
cual es el equipo de compactacion adecuado. Siempre rellenar y
compactar después de haber colocado cada hilada de bloques.

La zona de consolidacion estd desde atrds del bloque de regreso 1 m en
el terreno relleno. Solo el equipo de compactacion mecdnico o sea el
compactador manual estard permitido dentro de la zona de
consolidacion. Un minimo de dos pasadas con un compactador manual
del plato es requerido. Continle proceso de compactacién hasta que la
compactacion correcta sea realizada, haciendo comenzar en la parte
superior del bloque y compactdndose en rutas que estdn paralelamente
con el muro para la parte de atrds de la zona de consolidacion.

Algunas aplicaciones requieren niveles mds altos de compactacion en la
zona de consolidacion. Los ejemplos de estos incluyen muros adicionales o
estructuras localizadas dentro de 1 m de la parte de atrds del muro.

Niveles mds altos de compactacion pueden ser alcanzados en la zona de
consolidacién reduciendo los espesores de las capas a 10 cm y
compactdndose con equipo manual de compactacion, iniciando desde
el paramento del muro y realizando pasadas paralelas al paramento de
bloques. Compactar en tongadas mds pequenas aumentard los niveles y
no provocard cargas laterales en la cara del muro. Serdin requeridas
multiples pasadas del equipo de compactacién. Los niveles mds altos de
compactacion reducen el riesgo de hundimiento a largo plazo.

Proceso Correcto de
Compactacion

Connpactese
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Gestion de Agua

El diseno y funcionamiento de la mayoria de muros
de contencién se basa al mantener la zona
reforzada relafivamente seca. Para que sea posible
asegurar la estructura del muro, tanto su ubicacion
como su construccién se fundamentan en man-
tener un contenido de humedad del terreno
relativamente bajo. El nivel de humedad requerido
es el necesario para lograr la compactacion
deseada.

Las ingenierias locales a partir de un estudio
minucioso del lugar deberdn determinar de
dénde puede provenir el agua y como debe de
ser fratada. A lo largo del proceso de diseno,

deben de considerarse los origenes del agua, a fin L:.;:_t

de
manipular las posibles concenfraciones arriba y
abajo de grado.

Los contratistas deben entender la intencion al
respecto que el proyecto defina, y estard
obligado a proteger el drea de influencia de la
construccién del muro. Es posible que sea
necesaria la realizacion de bermas y zanjas
provisionales que desvien posibles flujos de agua
de la zona constructiva.

Los muros Allan Block pueden ser disenados con
infinidad de detalles para asegurar que el muro y la
estructura reforzada del terreno queden libres de
una humedad excesiva. Los detalles bdsicos de
diseno, proponen la colocacion de tubos de
drenaje para todos los muros de altura superior a 1,2
m o con faludes u ofras cargas por encima del
muro. Cuando la geomalla es considerada en el
disefo, se incorporan tubos de drenadje en el taldn
de la masa reforzada. En todos los casos se
dispondrd de grava de drenaje en el interior de los
blogues y un minimo de 30 cm por detrds del
paramento. Estos tres detalles son considerados en
el diseno a fin de eliminar el agua que pudiera
penetrar en la estructura de forma accidental y no
son consideradas lineas de desagUe principal para
la gestion del agua arriba o debajo del paramento.
Consultese con el proyecto de ejecucién o el
amnual AB Spec Book para informacion
especificapara en estas cuestiones.

allanblock.com

Sistema De Drendije Tipico

allanblock.com
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del Talbn

SO NN
\ " Tabo De Dmh{y': Y "_? . -r.‘ \>>/;\\\\\//<\\,\\\ :
( Drensje de Base ': : X " ) '._ E .I/\

Tnbo De

Los tubos de drensje deben de desaguar hacia el exterior o
conectarse 6 una red de sameanriento para dguas plaviales.

Todos los tubos de drenaje deben estor protegides pore (o
contorninacitn g elininacién de finos del raterial gue lo envuelve.
Consiltese a/prayecfa aprobado para ver los detalles constructivos.

Véase la pdgina 49 para un esquema de seccion
fransversal de este tubo de drenagje.



Escorrentias superficiales

En el proceso de definicion y trazado del muro es importante evaluar
las escorrentias y caidas que presenta el terreno circundante, a fin
de a determinar si agua fluird sobre el drea donde se ubicard el
muro. A menudo los muros son construidos con anterioridad a la
configuracién definitiva del terreno circundante, por lo que es
necesario realizar un plan de pendientes y zanjas de desague

Tubo De Drenagje de la Chimenea

provisionales para asegurar que durante el proceso constructivo se X X V! l : <

produzca una drdstica reduccién de los posibles flujos de agua | +4-0-0-00000000soseoieells

hacia la construccion. Contacte con un ingeniero competente Tabo de drenaje |0, N =

para que defina las actuaciones a realizar en el lugar antes de \ )r de lo Chirnenea N, N\
seguir con la construccién del muro. —ot-tttst-0-tb ol s O

 MAMAMAANSseeaRR e I NAAA

Agua Subterranea

El agua subterrdnea puede definirse como el flujo hidrico que
discurre por el interior del terreno. Sus origenes suelen ser:
infiltracion desde la superficie, fluctuaciones del nivel fredtico y
esfratos de terrenos permeables que permiten el flujo. Debe
impedirse que el flujo de agua subterrdnea entre en contacto con

la estructura del muro de contencion, incluida la masa de terreno Manta de desague

reforzado.

Los detalles constructivos para impedir que el agua subterrdnea

entre en contacto con la estructura del muro de contencion l V! X . ﬂ L

deben estar definidos en el proyecto aprobado. Utilizar mantas de - * g oaita

desaguie y chimeneas de desagUe para interceptar el agua e NS

subterrdnea de potencialmente pueda infiltrase en la masa de A RN SAAANA
suelo reforzado. Cuando se encuentre agua subterdnea durante oo - ; “d » MRS S | \\\///\\\</(\\\///
el proceso de construccién consulte con el técnico autor del e - N NXX”

%

&7‘7450 de drenay

proyecto para confirmar que tal circunstancia se ha tenido en
cuenta en el diseno del muro.

Monta

de desagiie
Debe de tenerse especial cuidado en impedir la entrada de agua
en la masa de terreno reforzado cudndo se hayan de utilizar
terrenos impermeables en la construccion del muro.
Los tubos de drenaje colocados en la cimentacién base o en el
talon de la excavacion deben de ser convenientemente Opcidn de Tubo de drenagje de la arqueta
desaguados como minimo cada 15 m . El sistema de desagie
debe redlizarse sobre la red de saneamiento de aguas pluviales o ﬁ;’;ﬁi’,ﬁj‘; n
bien mediante vertido al exterior hacia puntos de inferior cota. s
Cudndo el vertido se realice hacia puntos de inferior elevacion, es Rejitlns ‘ /<\>/<
importante que todas las localizaciones posiciones del tubo de - B2 &
drenaje estén correctamente marcadas durante la fase de la 7 ﬁ
construccion y protegidas durante y después de la construcciéon a - .

[y
[T

fin de asegurar que el tubo de drenadje no estd danado o
taponado. Las rejillas y las arquetas de hormigdn son ejemplos de

detalles utilizados para permitir el flujo de agua través de las % -
, N ., X X \/\\ I
tuberias y a fin de mantener la conexion a colectores impia de NN - i
. . . . QAN :
suciedad . Silos detalles constructivos no son definidos en los planos

de proyecto, solicite las indicaciones apropiadas a un
ingeniero competente.

Causas de Concentracién de Agua

Antes de construir el muro, deben revisarse los sistemas de
desague y los detalles constructivos con el confratista general o
con el ingeniero correspondiente para identificar todas las causas
potenciales que puedan provocar una concentracién de agua.

Los siguientes ejemplos deben ser tomados en consideracion:

* Comprobacién de que el colector de evacuacién de * /onas de estacionamiento
aguas pluviales estd por debajo de la cota de ci- o

- Imbornales de desague para el sistema de desagues
mentacion.

de pluviales
* Determinacion exhaustiva de la ubicacion de la red de

aguas potables, residuales, colectores generales y las _
bocas de incendio y riego * Taludes por encima de los muros

* Desagues de cubiertas y tejados

* Escorrentias y caidas del terreno circundante
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Construccion de Muros Pautados R

Paso 1: Excavaci6n e Colocacién de la Hilada de Replanteo ALLAN

Consultese la pdgina 24 para una descripcién detallad sobre la
instalacion de la hilada de replanteo. La secuencia bdsica consiste en:

1) Preparacion del terreno y excavacion, 2) Colocaciéon del material de la
cimentacion, 3) Instalacién de los blogques de la hilada de replanteo, 4)
Rellenos de grava y terreno de trasdds y 5) Compactacion.

allanblock.com

NOTA: La hilada de replanteo siempre debe realizarse con bloques Stan-
dard de una sola medida. Esto facilitard la nivelacion y la colocacion de
la primera hilada.

Paso 2: Colocacion de la Geomalla

Consultar los planos de proyecto para la colocacién de mallg; Este
ejemplo requiere la colocacion de una capa de malla encima de la

primera hilada. Instalar y compactar la hilada de
* Eliminar todos los escombros y material excedente que pueda quedar  replanteo.
sobre la superficie superior de los bloques de la hilada de replanteo. _
Con esto debemos lograr una superficie lisa sobre la que colocar la
geomalla y la siguiente hilada de bloques.

* Corte secciones de geomalla en las longitudes especificadas. Verificar
las especificaciones del fabricante de la malla en lo refrencia a
capacidad resistente y direccion de fabricaciéon. Consultar los planos
de proyecto para definir la posicion y tamano exacto.

* Cologue la capa de geomalla situando el borde cortado junto a la
parte posterior del labio de retranqueo del bloque y desarolle la capa =52 Btaiab ia
hacia el fondo de la excavacién en la longitud especificada en el R geomalla
proyecto.

T

Paso 3: Instalacién del Patron de la Hilada Multiple

El ejemplo aqui mostrado utiliza un patrén de 2 hiladas. Comprobar los
planos de disefo para determinar la mejor opcidn del pautado para el
proyecto. Vea la pdgina 33 para obtener mayor informacién sobre pa-
trones.

® Colocar la primera hilada pautada por encima de la geomalla y la
hilada de replanteo.

¢ Verificar la nivelacion de los bloques, y ajustar segun se necesite. Estirar )
por la parte posterior de la geomalla para evitar zonas destensadas. - o Phicnerainil
Fijar la geomalla al terreno. ; del patré

® Colocar la grava en los huecos de los bloques y 30 cm en su parte
posterior. Compactar utilizando el mango de la pala en el inferior de
los bloques. Verificar la nivelacion de cada blogue.

Compactaciéon en Muros Pautado

La compactacion de la grava en los
alvéolos de los bloques debe de
realizarse regularmente al construir
muros pautados. Esto puede hacerse
utilizando el extremo del mango de

N

Apile primera hilada de patron'y
rellene roca de grava en los centros
del bloque.

Muro pautado reforzado tipico

Lona reforzado
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del blogue con el mango de una pala, y la zona
posterior de los mismos con una bandeja vibradora
segun los procedimientos descritos en este manual.

Una vez colocada cada pauta, la parte superior de la 2
Ultima hilada estard nivelada. Sobre esta hilada nivelada Z
compactar la grava situada en el interior de los bloques
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Construccion de Muros Pautados

¢ Utilizar terrenos adecuados para la ejecucién del relleno de la zona
reforzada, por detrds de la grava. El espesor de la capa de grava y
material de relleno no puede exceder 20 cm antes de compactar. La
parte superior de los blogues no siempre coincidird con cada tongada
de terreno. Verifique la nivelacion de cada bloque.

* Usando una bandeja vibradora, compactar la grava de drenagje y el
material de relleno por detrds del muro en tongadas de espesor

maximo de 20 cm. Compacte inmediatamente detrds del muro en una |

ruta paralelamente para el muro, trabajando desde atrds del muro
para la parte de atrds del drea excavado. Compactar hasta conseguir
como minimo el 95 % del ensayo Proctor normal.

* Verifique bloques para nivel. y luego instale el resto del patron de 2
hiladas. Instale roca de grava en los centros del bloque y detrds de los
blogues como antes. Use terrenos rellenos aprobado a rellenar detrds
de laroca de grava. Verifique bloques para nivel y para inclinacién.

* Una vez colocado el primer patrén de hiladas multiples, compacte la
grava de los huecos y la colocada detrds de los bloques con una
bandeja vibradora. La primera pasada del compactador se realizard
directamente sobre los alvéolos del bloque.

* Después de compactar la grava, compacte el material del relleno
situado detrds del muro. Compacte en direccidon paralela al muro,
empezando junto al paramento y siguiendo hacia la parte posterior
del relleno. Compacte hasta conseguir un minimo del 95% de ensayo
Proctor.

* Verifique y ajustese para nivel y la alineacién y el inclinacion del muro
como el muro se apila. Es aceptable para calzar debajo de bloques
para compensar un aumento de tolerancias o un condicidn de base
no nivelada. Las tablillas de asfalto o la geomalla trabajan bien
cuando los calces son requeridos. La mdxima anchura admisible del
calce por hilada es 3 mm.

Paso 4: Instalacioén del Segundo Patr6n de Hiladas Miltiples

Consultar el proyecto para determinar si es necesario la colocacion del
refuerzo de geomalla en la siguiente hilada del patrén que se va a colo-
car.

* Repite el Paso 2 para instalar geomalla entre los pafrones en caso
de ser necesario segun el proyecto aprobado.

* Repetir el Paso 3 para cada patrén que se coloque. Cada nuevo
patron que vayamos instalando deberd ser desplazado del inferior
para evitar una apariencia repetitiva.

Nota: Mantener todo equipo de maquinaria pesada a una distancia min-
ima de 1 m por detrds del muro.

Paso 5: Acabdos y Remate del muro

El acabado de un muro pautado es similar al que se redliza para un muro
estdndar. Vea la pdgina 39 para los acabados. El Unico requisito que debe
cumplirse, es que un patron de hiladas multiples debe ser completado a fin
de que la Ultima hilada de blogues forme una superficie nivelada.

» Colocar 20 cm de terreno impermeable en la Ultima tongada para
culminar el muro.

Instalar la geomalla y los patrones
siguientes



Consejos Constructivos para Muros Pautados ab

Construcciéon de Muros Reforzados ALLAN
* En muros que requieren refuerzo de geomalla, la selecciéon de cudll
ha de ser el patrdén a usar se determina por el espaciamiento entre allanblock.com

capas de la malla definido en el proyecto. Si se requiere una
capa de geomalla cada 2 hiladas, se utilizard un patrén de 2
hiladas; Si se requiere una capa de malla cada 3 hiladas, se
utilizard un patrén de 3 hiladas.

¢ Al construir con un patrén aleatorio, debe de tenerse en cuenta
la nivelacion correspondiente a la hilada sobre la que instalar la . Acabado de Muros Pautados
geomalla, a fin de conseguir una superficie plana de los bloques
sobre la que debe de colocarse.

Acabado de Muros Pautados

Los muros pautados pueden estar acabados de forma escalonada o
con atraques curvos. Al terminar un muro pautado, deberemos ajus-
tar las piezas a las condiciones de conforno, aungue se pierda la
continuidad del patrén. Consulte la pdgina 39 para obtener mayor
informacion sobre el acabado de muros.

Curvas

En la construccidn de curvas, el patron de 2 hiladas es mds fdcil para
usar que el patrén de 3 hiladas. El patrdn de 3 hiladas requerird mds
corte y/o una adaptacién especifica de los bloques para asegurar
un gjuste apropiado.

Los muros curvados hacia el interior se construyen fdciimente colo-
cando los bloques de forma que sus caras se dispongan lateral-
mente a fope, "abriendo" ligeramente las juntas a medida que la
altura crece .

Para radios mds pequeios, puede ser necesario realizar una muesca,
cortando la parte inferior de la cara del bloque superior para con-
seguir un apoyo mds ajustado sobre el labio de retranqueo del
bloque inferior. Ver pdgina 40.

En los muros curvados hacia el exterior, el muro se "ciera”" a medida que
la altura aumenta. Existen fres métodos para ajustar este efecto:

* Enla primera hilada del patrdn, "abrir' el espaciamiento entre
blogues ligeramente a fin de que la(s) hilada(s) de superiores
necesiten un corte de ajuste minimo.

* Reduzca las longitudes de los bloques con una amoladora de
disco de diamante.

* Realizar muescas en la parte de debajo del bloque para
conseguir un apoyo mds ajustado sobre el labio de retranqueo
de la pieza inferior. Ver pdgina 40.

La mejor opcidn es utilizar una pauta de 2 hiladas cudndo se deban
construir curvos.

Una pincelada de Ashlar

Las AB colecciones, han sido disenadas como
combinacién de blogues modulados a fin de conseguir
una construccion facil de muros pautados. En muros
convencionales pueden sustituirse  determinadas zonas
por dreas pautadas. Con el disefio modular, los bloques
pueden ser fdcimente colocados.
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Consejos Constructivos para Muros Pautados

Esquinas
Las esquinas exteriores se construyen fdciimente usando a Bloques
Esquineros AB.
* Comience la ejecucion a partir de la esquina y construya el muro
frabajando hacia el exterior en ambas direcciones.
* Cuando se acabe un muro pautado con una esquing, Blogues Muros Pautados con Esquinas
utilizar una seleccién aleatoria de bloques para efectuar esquineros AB -
una fransicién de las hiladas pautadas hacia los bloques arron aleatore
esquineros.
Nota: Siempre empezar la hilada de replanteo desde la cota
mds baja, posteriormente se comenzardn las hiladas siguientes
desde la esquina para minimizar el corte.

Las esquinas interiores se construyen en la misma forma que
en el caso de muros sin patrones.

* Eliminar el labio de retranqueo de las piezas
correspondientes a la hilada donde los muros se intersecan.

Ver pdgina 43. Muros Pautados con escalones
P 1 i

Escalones

When building steps into patterned walls, use the full-sized AB Blocks
for step blocks. See page 45 for stair construction details.

Step-ups

Cudndo se construyen escalones en muros pautados, deben de uti-

lizarse bloques AB de tamano standard para los que deban formar

los escalones. Verla pdgina 45 para los detalles constructivos de los
escalones. Cortar por

la mitad un
bloque

Consejos Adicionales

* Siun AB Junior Lite es necesario pero no disponible, un AB Lite
Stone necesitard estar cortado para producir 2 bloques de medio
AB Lite. Cortar previamente el nUmero necesario de bloques para
ayudar a acelerar la instalacién.

* Desplazar lateralmente cada nuevo patrdn respecto del inferior -
para mantener una apariencia de aleatoriedad.

* En muros que presenten numerosas curvas interiores y exteriores,
utilizar un patron de 2 hiladas para facilitar el proceso de
instalacion.

:'i‘;l-.'
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Acabado de Muros

Remate y colocacion de Tapas

Allan Block ofrece gran variedad de opciones de acabado para los
muros.

Mantos de remate: El labio delantero de las piezas, patentado por Allan
Block, proporciona un reborde de contencion para la colocacion de
gravillas, manto vegetal, hierba o tierra.

Las tapas AB: Las tapas AB pueden usarse para rematar la coronacion
de un muro. Utilizar un adhesivo impermeable de primera calidad para
pegar las tapas AB en su ubicacion.

Consulte allanblock.com para obtener mayor informacién sobre como
cortar fapas AB para curvas o esquinas.

Building Step Ups

Los muros con acabados escalonados pueden rematarse colocando una
tapa adicional 0 medio blogquea fin de reducir la altura de los escalones y
dar una apariencia mds suave. Vea la pdgina 36 para consultar recomen-
daciones sobre muros pautados con acabados escalonados.

Para un escalonado superior gradual, utilizar tapas de remate o
medios bloques cortados horizontalmente.

Para un escalonamiento completando totalmente la hilada, ufilizar un
blogue de esquina AB.

Construccion de Acabados
Escalonados Curvos

Para conseguir un muro
estéticamente agradable y de
lineas suaves, curve el muro para
crear un drea replantable que
permita suavizar su aspecto.

Remate suave
escalonado en curva

Al construir acabados escalonados
CUIVOS, SEra Necesaro excavar Una  parg pasos abajos que son colonos tambien,

- zanja de cimentacion, rellenarla de  cologue 2 o 3 bloques a continuacion del blogue
Construccion de Acabados grava y compactarla, asi como esquinero AB.
Escalonados Curvos realizar una la hilada de replanteo. -

La compactacion y relleno cor-
. recto son muy importantes, en la
zona en la que el muro gira hacia
la pendiente. Asegurarse de que la
zona donde se apoya la curva no
tenga un asentamiento diferencial
respecto al resto del muro, para
ello compruebe que el terreno
situado poro debdajo de la nueva
| base estd compactada en
profundidad.

Para una integracion suave en el paisaje,
realice un atraque curvo sobre el talud 11




Detalles Constructivos - Curvas

Construir muros curvos y serpenteantes es simple. El
disefio patentado por AB facilita la instalacion curvas
sean interiores o exteriores. La mayoria de curvas
pueden construirse sin tener que efectuar cortes en
las piezas.

* Trate de mantener una separacion entre las juntas
verticales por al menos "4 de la longitud del
bloque respecto de las de la hilada inferior. Cortar
por la mitad un blogue o usar medios bloques,
facilitard la creacion de un rompe juntas correcto.

* Antes de iniciar la construccion, revisar los planos y
replantear el muro para eliminar radios demasiado
pequenos. Con curvas mds suaves se consiguen
muros estéticamente mds agradables. Vea
pdgina 41 para la gréfica del radio.

¢ Utilizar bloques con mds inclinacion o medios
blogues en curvas para conseguir transiciones mds
suaves.

Curvas Interiores

* Para construir una curva interior, colocar a tope los
laterales de las caras delanteras de los bloques
formando una curva suave segun se defina en el
proyecto. Tratar de mantener constante la
distancia entre las caras posteriores de los bloques.

Curvas Exteriores

® Para construir curvas exteriores suaves, elimine una
o las dos "alas" de la cara posterior de los bloques
y juntense los laterales hasta conseguir el radio de
la curva necesario. Romper las alas posteriores
con un golpe de maza para obtener una rotura
limpia.

Curvas Mas Cerradas

* Al colocar los bloques de tamano normal en
curvas cerradas se creard una abertura entre las
hiladas. Para conseguir unas juntas mds ajustadas
se pueden realizar una muesca, cortando la parte
inferior de los bloques para calzarlos con los
inferiores de forma que se reduzca el retranqueo
de las hiladas.

allanblock.com

ab

ALLAN

allanblock.com

Renraneva las ranas
pora curvas
exteriores

Espaciado

K/)osfanbr

Interior

Mantener
unidos los
caras
fromtales de
los blogues o
tope

Exterior

Muesca a realizar en la parte inferior del
blogue para curvas interiores cerradas

Area de (o
hauesca a cortor
en lo porte &

tinferior del blogue

SOAILONYLSNOD S3T11v13d

Muesca a realizar en la parte inferior del
bloque para curvas exteriores cerradas

. Area de (6 nauesca o
cortor en lo parte o

inferior del blogue



. . El radio de la Hilada de la base para una curva
Trabajar con Radios exterior en un muro de 6°y 1,2 m en la altura

® Consultar la Tabla 5 para comprobar que el producto AB a o ————
utilizar se ajustard al radio deseado del muro. . ia .
* El radio minimo que se puede conseguir en la hilada superior entrol K‘“\
g P g P
de cualquier muro AB del blogue de tamano completo es Radio de hdada de
1,2m, y 0,8 m utilizandos medios bloques. La altura final del cgrnacon
muro determinard cual serd el radio minimo en la hilada de
replanteo. El muro crea un efecto de cono a medida que se
va montando, produciéndose la necesidad para un mayor
radio en las hiladas inferiores. Usar la Grafica del Radio para
determinar el radio de la hilada inferior del muro necesario,
de forma que en la hilada de coronacién del muro no serd
menorde 1,2m.

Replanteo de una curva con un radio dado ; e e hlodon e
Desde el punto donde la curva empiece, medir (o base
perpendicularmente hacia atrds del muro la longitud definida 16 hn

(dada en la Grafica del Radio) y clavar una estaca en la
tierra. Este serd el centro de la curva. Ate una cuerda ala
estaca de longitud la del radio y efectué una rotacion para
marcar de forma aproximada la posicion de la hilada de

Tabla 5.1

replanteo. Colocar los bloques con la cara de los mismos Grafica del Radio AB para
tangentes a la marca definida. Hilada de Replcmieo
< / Inclinacion Altura del Muro
<
ﬁec; /
» %,/ 12m 18m 24m 30m
3 X/

/
Tridmgulo A L 3° 143m  152m  16m  17m
e

i ) e
WS,

Punte De Partide

* Para efectuar una transicién la curva hacia una alineacion
recta c!el muro o a ofra curva, qolocor [os piezas dg la curva 06m 12m 18m
y los primeros bloques de la siguiente alineacion. Ajustar 1 o
2 de los blogues para suavizar la transicion de la siguiente o
alineacién de muro. 6 0,9m 1,0m 1,15m

Utilizar esta grdfica para definir el radio
recomendado minimo en la base del muro.

Para conseguir una curva mds suave se puede cortar algin
bloque o utilizar medios bloques, esto facilitard la construccion de
la curva.



Detalles Constructivos - Curvas con Geomalla aby

Curvas Interiores ALLAMN

La geomalla es necesario que cubra el 100% de la superficie de terreno allanblock.com
compactado. Para lograrlo, deben de colocarse unas capas

adicionales de geomalla arriba o debajo de la hilada donde segun ..-,I-&am
diseno debe de colocarse la capa de refuerzo, a fin de llenar vacios T
que se hubieran formado. '-.<‘1'-§

T

* Cortar la geomalla para las longitudes definidas en el proyecto.

* Cologue las bandas de geomallla alrededor de la curva uniéndolas a -
tope en sus bordes delanteros. Verifique que la direccidon de mdxima
tension es perpendicular a la cara del muro. Marcar los bloques y
defina las dreas donde quedan vacios en la colocacién de la malla.

* Cologue una capa intermedia de malla en la siguiente hilada (o la
hilada inferior) a fin de cubrir las zonas carentes de refuerzo en la
capa primaria.

Copa de nallo adicional colocada
en la siguiente hdada o fin de
elinninar huecos de hilade tnferior

Recortar

Vists en lo hollo
los Blogues  para ! .
Plonts ayustar privaaria

en caurve

Curvas Exteriores
* Cortar la geomalla para las longitudes definidas en el proyecto. !
® Coloque la geomalla alrededor de la curva.

¢ Levante la seccién de malla que se solape y coloque material
relleno entre las capas para separarlas. Las capas de la malla deben
estar separadas por un estrato de 75 mm de material seleccionado.

* Nunca compactar directamente sobre la geomalla.
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Detalles Constructivos - Esquinas

Esquinas Interiores
Las piezas AB son faciimente modificadas para construir es- Paso 1
quinas

interiores. Para construir una esquina interior, deberd eliminarse
el labio de refranqueo en un bloque de cada hilada.

* Usar una amoladora radial con disco de diamante o un
cincel para eliminar la mitad de labio delantero Esto
permitird que la siguiente hilada pueda ser colocada sobre
una superficie nivelada ( Paso 1).

* Colocar el bloque rectificado perpendicular a ofra pieza

Eltnainor (o parte
de labio delontero gu
de 1ol monera gue (o
siguiente hdada pueda
colocarse de nanara
bien trabada en su

AB. Esto generard la esquina (Paso 1). lagar.
* En la siguiente hilada, quite la mitad opuesta del labio Realice (o panesca F Aren de
de una pieza AB y sitUelo sobre la (Paso 2) e rechficar ef - labio
eque en esgquaina . delontero

esquina perpendicularmente.

* En cada hilada sucesiva, simplemente
invierta la posicion del blogue rectificandolo
para obtener una esquina frabada.

elinnado

Esquinas Exteriores
Los Bloques AB Esquineros se usan para construir

. . o . . . e con parte
esquinas exteriores de 90°. Para construir una esquina exterior, utilizar Blo- de lnbio
ques AB Esquineros en cada hilada, alternando un esquinero derecho y recortade
un izquierda para cada hilada sucesiva. La informacién adicional de la
construccién de la esquina puede ser s .

_ olape raininao

encontrada en allanblock.com. — f—  de 75 namn

Blogues

* Empiece construccién de todos los muros
desde la esquina. Esto mantendrd la m m
alineacién de las juntas del bloque dentro T ry
de los 75 mm requeridos para el solape. m m

® Colocar un AB Bloque Esquinero en la
esquina. Colocar las piezas AB estdndar
en la hilada de replanteo disponiéndolas hacia el exterior de Ia

esquina en ambas direcciones (el Paso 1). Paso 1 Asequrar que o base
* En la segunda hilada coloque un bloque esquinero alternativamente. e518 nivelada en
De nuevo disponer las piezas desde la esquina hacia ambas _ orabas direcciones

direcciones (el Paso 2).

* Repetir este procedimiento, alternando cada hiladas con Bloques AB
Esquineros. Nivelar, llenar y compactar a medida que elevamos el muro
(Paso 3).

Alterar los Bloques Esquineros para Inclinaciones Diferentes

Los Bloques Esquineros AB se fabrican con una inclinacion de 12°. Con
pequenos ajustes los bloques pueden ser modificados para frabajar con
cualquier ofra inclinacion. Para modificar el bloque para una inclinacién
de 6°, cortar una muesca en el lado pequeno del bloque de 19 mm

de profundidad.

Poare una inclinacién de bo,
hacer un corte horizontal
de 19 hana de profundidad

Rennueva esta
pteza después
de gue el corte

se haga




Detalles Constructivos - Esquinas aly

ALLAN
Colocacion de la geomalla en las esquinas interiores
En esquinas inferiores se requiere geomalla adicional que allanblock.com
se extenderd desde el exiremo del muro hasta un 25% de La geomalla en esquinas
la . .
Interiores del 90° pri”

altura total (A/4) del muro. o de o

Posicibon v direccion 175”’00'“;\ o @

de (o prinaera 067
 Cortar la geomalla en las longitudes requeridas por el ﬁj;j{j{%”mﬁ//ﬁ

proyecto. Por regla general la longitud de la geomalla
se necesita prolongar un minimo del 25% de la altura del
muro mds alld del extremo de la esquina interior.

* Instalar la capa geomalla extendiéndola mas alld de la
esquina inferior.

* Alferne la siguiente capa de geomalla extendiéndola
pasado la esquina interior en direccidon opuesta.

Longitud de geornalla
gue extiende nés allé
del nuro, 25 % de (o

alture total (A/4) del

hauro

El EJEMPLO: -
. . T cié Ay 7 )
La altura finalizada del muro es 3,6 m, dividido por 4nos da . 7 cuo fucter coper o
0,9 m. La longitud que la banda de geomalla debe de georalla %5,

reguerida

extenderse mds alld de la esquina serd 0,9 m.

Colocacién de la geomalla en las esquinas exteriores La geomalla en esquinas Exteriores del 90°
Cada paramento del muro debe ser reforzado osioibm 1y diveceibn de

independiente enlas secciones adyacentes del muro. (o privéra copa de
Esto requerird que se cologque una extension de malla geomalla requerida
adicional intercaldndolas en cada hilada de la esquina.

* Cortar geomalla en las longitudes definidas en el
proyecto.

* Extender la geomalla en la esquina exterior en la
direccion del rollo hacia el fondo de la excavacion.

* En la siguiente hilada, colocar la siguiente capa de
malla perpendicular a la capa anterior.
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Detalles Constructivos - Escaleras

Construccion Béasica de Escaleras

Siempre verifique las prescripciones y normativas locales antes
de construir cualquier tipo de aplicacién en escaleras. Los
siguientes puntos constituyen unas lineas bdsicas para la
construccién de escaleras. Basdndose en los criterios bdsicos de
instalacién, las escaleras pueden facilmente ser incorporadas en
la construccion del muro.

* Anfes de iniciar la excavacion, debe de determinarse la altura
y la longitud de los escalones, asi como los requisitos definidos
en la normativa deben de ser considerados. Con esa
informacion, la totalidad de la zanja de cimentacion base
podrd ser excavada. Algunos ejemplos de diferentes opciones
de formacién de escaleras son ilustrados a continuacion.

En el siguiente ejemplo se considera una zanja de cimentacion
de 150 mm de profundidad y un paso del escalén formado por
Tapas AB y pavemientos.

e Excavar la anchura y profundidad necesaria para la
colocacion de cada escaldn y compacte completamente el
area al 95% del ensayo Proctor con una bandeja vibradora.

* Verificar los niveles.

* Empezando en el primer escalén, llenar la zanja de base de
profundidad 150 mm con grava. Extender rastrillando la grava
de forma continua.

» Compactary verificar la nivelacién. Las escaleras necesitan
extra compactacion a fin de evitar cualquier asentamiento
posterior. La mejor compactacion se realiza llenando y
compactando en tongadas de 100 mm como mdximo.

* Instale bloques en el material de base. Tenga en cuenta un
espacio de al menos 150 mm detrds de los blogues para la
roca de grava.

» Ajustar el nivel y la alineacién de cada blogue una vez
colocado.

» Colocar grava en los alvéolos del bloque, llenar cualquier
espacio delante y detrds del bloque. Al rellenar detrds de los
bloques, debe llenarse la fotalidad de la zona que fue
excavada para crear la base de la siguiente hilada de la
escalera. Esto deberd producir una superficie nivelada para la
colocacion del siguiente escaldn. Se recomienda llenary

Excave para escaleras

y compacte.

Lorgdud
>/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ Altura
\/\\/\\/\\/\\/\\/\ DOANNAN Zowja de
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Instalar y nivelar los bloques
sobre el material de la base.
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Lienar los alvéolos del bloqu
y detras de los mismos con
grava. Compactar.

L
N

AR
TR R RS X K
SREEEEREEEIR

Instalar la siguiente

hilada de escalones. Profundicdoct

E—O e de huello del
escalbn
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Continuar para cada

nuevo escalon. Instalor Tapas

compactar detrds del bloque en tongadas de 100 mm para
conseguir una compactacién éptima.

* Extender y rastrillar la grava de forma continua y compactar
en primer lugar directamente sobre la parte superior de los

150 rann

Profundidad

-

de huella

F———-N  delescalbn
| |
| |

AB g pavepientos
paro fornaar (o
huello. Usor arenas
bojo los adoguines
paora nivelorlos

bloques, a continuacion seguir la compactacién en
tfrayectorias paralelas a los mismos. Compactar hasta obtener
un 95% del ensayo Proctor.

* Repetir este proceso para cada hilada adicional de escalones.

Opciones de paso de escaleras

Topas AB SR Topoas ABy

5 povihmentos &
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Las escaleras pueden ser disenadas describiendo curvas o lineas
rectas. Los muros curvados lateralmente generan una apariencia
mds suave y natural. Los muros con atraques laterales rectos y
esquinas ofrecen un estilo preciso, fradicional; Sin embargo
necesitan la utilizaciéon de bloques AB Esquineros y requieren mds
tiempo en su construccion.

Con el labio frontal de las piezas patentado por Allan Block se
consigue un soporfe que frabaja bien cuando se instala un
material que forma el frazado de la escalera. Las tapas Allan
Block, los adoquines, el hormigdn vertido, la roca triturada, las mez-
clas orgdnicas, y losas son buenos ejemplos para la formacién de
huellas de escalera. Asegure que las huellas del escaldn son se-
guras y adecuadas para su Uso seguro.

Los disefos especificos de escaleras y la informacion técnica expli-
cando su proceso de construccién estdn disponibles en nuestra
Web en www.allanblock.com o en su representante local Allan
Block.

Recordar siempre consultar las normativas locales antes de su
construccion.

allanblock.com
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¢ Cuantos Escalones?

Para determinar el nUmero de escalones
necesarios, se procederd a dividir la altura
total del desnivel a salvar en metros por 0,200
m; la altura de un esgglén.

ey

Alfura=1,22m













DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Lista de Comprobacion de Construccion y Inspeccion

Para asegurar que los criterios bdsicos para el proyecto

- ) 9 Typical Reinforcement Cross Section
de un muro de contencion son tenidos en cuenta, ufilizar

la siguiente lista de comprobacién para la construccion y . @@&é@
control. Para que un procedimiento especifico usar esta SRR
lista como un guia para la confeccién su lista de \f?\/‘\
comprobacion del proyecto concreto vy revisar los puntos
comunes. También puede ser usado durante el proceso de Apra,

licitacion para asegurar que todos los suministros especiales Murg /

Espacianarento

son cubiertos. Verificar el cumplimiento de las normativas Epgeimients

locales, documentar por escrito cualquier variaciéon en el st
proyecto, y nofificar al ingeniero responsable del proyecto gaf/oq;a!

. . . .7 nrervadoes
cualqguier consideracion a tener en cuenta en la gestion g o

del agua. Sy f B/

Profundided ™ > |
de (o Base Anchure de
(o Bose

Revisar los planos de proyecto del muro para:

A. Conformidad del lugar para el plano definitiva

» 3Coinciden el plano del ubicacién y trazado del muro con las condiciones reales del lugar?

* sTodos los taludes por encima y por debajo de los muros han sido considerados en el proyecto?
* 3Se corresponden los planos de seccién a la topografia del lugar de trabajo?

* sLos servicios pUblicos del sitio han sido tomado enes consideraciones?

* sHay cualquier recomendaciones para los cambios a los planes del sitio para acomodar el muro?

B. Revisi6n de las caracteristicas geotécnicas del terreno definidas por un técnico competente
» sCorresponden los pardmetros de disefio de los terrenos con los existentes en el lugare

* 5Se observan zonas con diferentes tipos de suelos, y esto ha sido considerado?

» 3Existen dreas de relleno en la zona?

* 3Ha pactado el duefio con una firma de ingenieria geotécnico para la estabilidad global fuera de la envoltura
del diseno del muro (la Altura de Muro por la Longitud igual a Dos Veces a la Altura o la Altura Efectiva Mds la
Longitud de Malla, cualquier es mds larga) 2

C.Revision de la gestion del agua en la rasante superior de acuerdo con lo establecido por un

ingeniero civil
* sHan sido consideradas en el disefio las superficies de escorrentia del lugar?
o 3Serd el terreno sometido a regadio?
* 3Silared de evacuacion de pluviales se convierten inoperante hacia dénde fluird el agua?

* 3Se ha considerado un sistema de desagUe temporal durante el proceso de excavacion y movimientos de tierra?



ab

D. Revision de la gestion del agua en la rasante inferior de acuerdo con lo ALLAN
establecido por el ingeniero civil

allanblock.com
¢ 5CoOmo y donde estard el tubo de drenaje ainstalar?

* s;Desagua el fubo de drenaje hacia el exteriore
» ;Desagua hacia un sistema de evacuacion de aguas pluviales?

» 3Estdn las conexiones de evacuacion localizadas y protegidas ante posibles obstrucciones o danos?

E. Sobrecargas
¢ sHan sido ftomadas en consideracién la totalidad de las sobrecargas?

» sExisten durante el proceso de construcciéon sobrecargas temporales que deben ser tomadas en consid-

eracione

Revision de los Detalles ConstructivosY Procedimientos:

A. Marcar puntos correspondientes a las estaciones de proyecto en las rasantes superior e inferior del
muro, asi como los cambios de direccién.

B. Identificarlos puntos de cambio en las longitudes de la malla, posicién de mallas, y los tipos de malla
a utilizar.

C. Determinary localizar el tamano de la cimentacién correcto en cada seccién de muro
D. Verificar el tipo y el color correcto de los bloques suministrados.

Verificar que el terreno de la cimentacién vy el terreno retenido se ajustan a las consideraciones
del proyecto.

F. Verifique que el terreno lleno encuentra esténdares del diseno.

G. Verifique que los ensayos de compactacién se realicen, quien serd responsable, en qué posiciones a
lo largo del muro se realizardn, y qué coordinacion serd necesaria.
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H. Determinar que método se usard para verificar los materiales de construccidon a emplear, métodos y
secuencia constructiva. (Eiemplo: Documentacion escrita "ya construido”, Responsable a pie de obra,
Documentacion fotogrdfica...)

I. El contratista del muro es responsable para el control de calidad de instalacion del muro por los planes
aprobados. El duefio o el representante del duefo es responsable para la ingenieria y comprobacion
de calidad del proyecto.

Notas Adicionales:

allanblock.com
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Hoja De Trabajo - Estimacion de Materiales

Pedido de Materiales
Bloques: El pedido de los bloques es facil. Seguir los siguientes pasos:

Longitud total de muro(s) Dividido por Longitud de Bloque Igual a Bloques por Hilada
m (+) m (=
multiply (x)
Altura fotal de muro(s)* Dividido por Altura de Bloque Igual a Hiladas del Muro
m (*) m =
equals (=)
Notas: o
* La altura del muro debe incluir la correspondiente a la cantfidad de bloques - IOGT0ER (RN 28
enterrados. Los bloques enterrados deberdn representar un minimo de 150 mm o
75 mm por cada 1 m de altura del muro. Consultar los planos de proyecto para

definir la altura final incluyendo la correspondiente a los bloques enterrados.

*Bloques adicionales deberdn incluirse si los muros tienen pasos superiores y / o escaleras. Es recomendable hacer un
pedido de un 5% adicional para cubrir las posibles mermas debidas a cualquier problema durante la construccién.

» Contacte con su distribuidor local Allan Block para definir de forma exacta que tipo de blogues v cudl serd la
estimacion de la cantidad a utilizar.

Zona de Cimentacién y de Consolidacidn: Allan Block recomienda utilizar el mismo material para formar la
base, rellenar los alvéolos de los bloquesy colocar detrds de los mismos. Se necesitard una granulometria
ponderada de particulas de un drido compactable con didmetros entre 6 mm hasta 38 mm con menos de un 10%
de particulas finas . Consultar a sus suministradores locales de dridos para la disponibilidad.

Estas estimaciones corresponden a la cantidad minima de material requerido para la construccion un muro. Consul-
tar el proyecto para determinar las cantidades exactas.

A). Cimentacidn: La cimentacién minima para un muro de contencién reforzado con geomalla es: 0,6 m de
anchura x 0,15 m de canto.
Cdlculo de la cantidad de grava:

0,6m X 0,15m X m = md
Anchura de la cimentacion Canto de la cimentacién Longitud de Muro Roca de grava

Conversion de metros cUbicosa toneladas:

m?3 X 1,923 kg/m?® + 1000 kg/ton =
Roca de grava Densidad de la Grava TONELADAS DE GRAVA

B). Alvéolos de los Bloques y Zona de Consolidacion; Incluye el material necesario para rellenar los alvéolos de
los bloques y una capa de 300 mm colocada detrds de los bloques.

Cdlculo de la cantidad de grava:

m X m X 0.43m = m3
Altura del Muro Longitud del Muro Roca de grava

Conversion de metros cUbicos a toneladas:

m?3 X 1,923 kg/m? + 1000 kg/ton =
Roca de grava Densidad de la Grava TONELADAS DE GRAVA

C). Suma total de A y B:

TOTAL TONELADAS DE GRAVA




Nomenclatura ab

Material de Cimentacién - Zapata corrida de material granu- ALLAM
lar y desaguable, compactado y nivelado para recibir la
hilada de replanteo de piezas AB.

Zona reforzada - El drea localizado directamente detrds del
blogue que corre para el fin del drea siendo reforzado por
cualquier material del refuerzo de la geomalla. Zona del Zona de

) Compactacibn Consolidacibn
Zona de consolidacions -Area de 1 m situada directamente - , o
detrds de la parte posterior de los bloques que se extiende $% "/\'/?///{\, IR %m‘;\\\\;
hacia la zona excavada. T TSI . “E’H§
Zona de compactacién - Area que se extiende desde el fin
de la zona de consolidacion hacia el fondo de la ex-
cavacion en toda la longitud de la geomalla de refuerzo.

allanblock.com

Zona reforzade
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que se suministra en rollos de diferentes tamanos y

N
capacidad resistente. /5\\\/;5\\\///\\»\ e lg%%
Terreno de Relleno - Terreno usado para rellenar detrds de la /}\i//}\i///\%//\g\ i#" %ﬁ%‘ﬁ Sl gE;s Geonmalla
grava en la zona reforzada. Estos terrenos deben ser ?\;/2\\//2\\//2\‘?/\\ i m::ﬁ@:': L AN
identificados y aceptados por un ingeniero capacitado /; A T ug.§’
antes de ser usados. Un material granular es mejor. R gL T N-N Alaturial oo
1 je - Se ufi iig R N
ubo de drenaje - Se utiliza para recoger y dirigir el agua que SIS ST e w o PSR
se filtra o fravés de la masa reforzada, evacudndola hacia A AAAA e e deras. IR A
el exterior. N NN NN N NN N

Roca de Grava - Agregado Compactable enfre 6 mm hasta 38 mm sin
mds de 10 % de particulas finas. Usado para material de base, dentro
de los centros del blogue y detrds del blogue.

Geomalla

De acuerdo con lo especificado en el proyecto, contacte con su proveedor local de geomalla o representante de
Allan Block para determinar el fipo de geomalla y realizar su pedido.

Tubo de Drenaje

La extension del muro determina la longitud de tubo de drenaje necesaria. Consultar el plano aprobado de
proyecto para su colocacion y especificaciones concretas sobre el tubo de drenaje.

Terrenos de Relleno

A partir de las secciones de disefio, restar 0,6 m a la longitud de la malla requerida. Esta longitud determinard el
drea de los terrenos de relleno. 0,3 m para el bloque y 0,3 m para la grava a colocar detrds del bloque)

m X m X
Profundidad de la Zona Reforzada Altura de Muro
m x 1,923kg/m®*_ + 1000 kg/ton = kg/ton
Longitud de Muro Densidad de la Grava Terreno de Relleno
Tapas AB
m + m =
Longitud de Muro Anchura de la Tapa Tapas AB Necesarias

Adhesivo para Tapas

Utilizar un tubo de 820 gramos de adhesivo por cada 18 m de longitud del muro donde las tapas vayan a ser
instaladas.

allanblock.com
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Graficas Estimativas de la Geomalla

Estas tablas preingeniadas proveen una estimacion precisa para refuerzo de la geomalla. Para usar las tablas, siga estos
pasos simples:

1) Verifique que la condicion del sitio de su barrera de contencién corresponde a la tabla siendo usada.
2) Verifique que las condiciones del terreno en su sitio corresponden a la descripcion dada.
3) Escoja la altura del muro necesitada para su sitio y lea a través para encontrar el nUmero de Caso A
esfratos de la malla, longitud de la malla y posiciones de la malla. ~— FAESEEE
4) Verifique que agua excesiva, o una capa fredtica alta, no lo hace presente.
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Parametros del Diseno
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Factores de Sequridad Pesos Asumidos o
Deslizamiento =15 Relleno de la Tierra = 19 kN/m? Caso B

Vuelco =20 Peso rellenado de AB =20,5 kN/m?

Conexion =15 Allan Block =21,TkN/m3 N e
Ruptura de Malla= 1,5 Bl

SN
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General Soils ; Ef@%ﬁ%ﬁi%%i%sﬁ Q
Desague Adecuado Previsto. Cohesion 0 e é%%

Malla encuentra a ASTM D-4595.  Capacidad de Hundimiento 36° = 191.520 kPa BN G \\/ S
Capacidad de Hundimiento 32° = 167.580 kPa c c
Capacidad de Hundimiento 27° = 119.700 kPa aso 3

Geomalla X
Diseno Admisible para Largo Término (LTADS) 10,200 N/m R
i.e., Fortrac 20/4-20, Miragrid 2XT, Strata 200, Raugrid 2/3-35, Synteen SF20, Tensar UX1000 /\g;@%g
Estas gréficas deberian ser usadas para estimar cantidades de la malla para los proyectos que %\@é\
corresponden al sitio y descripciones del terreno previstas, y sélo para los proyectos que usan N “é%/%
fuerzas de la malla de 10,200 N/m o mds. Ninguna provision o ningin andlisis 7 e
para la estabilidad global o la actividad sismica.
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Disenado para la Actuacion

Allan Block provee la flexibilidad de ingenieria para encontrar los
requisitos del disefio mas dificiles incluyendo sitios de agua y de
la costa. Allan Block es completamente disenado y probado

y es el tinico sistema del muro de contencion para pasar
experimentacion sismica completa.

Cuando la actuacion probada es importante,
escoja Allan Block.

ab
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Soluciones del Sitio

La ingenierfa extensiva de Allan Block provee la
capacidad encuentran una variedad amplia de
aplicaciones. De barreras del sonido para las
aplicaciones del industrial el producto del

Allan Block puede encontrar sus necesidades.
La actuacion efectiva y efecto de costo le hace el
producto de eleccion para los proyectos de los
Departmentos de Transporte a traves el Mundo.
Puede ser disefiado para encontrar las
especificaciones federales, estatales y provinciales
mas dificiles.

Allan Block ha transmitido la tinica investigacion
sismica en gran escala para muros de contencion
segmentales. La actuacion y naturaleza flexible
del Sistema AB asombraron a los expertos. Usted
puede sentirse seguro en conocer su solucion del
Allan Block puede resistir la prueba de tiempo..




allanblock.com

Visite allanblock.com para informacion
reciente en productos del Allan Block.
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